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NORMA VENEZOLANA COVENIN
TEXTILES Y CONFECCIONES. 3742:2002
CORBATA PARA USO MILITAR

1 OBJETO

Esta Norma Venezolana establece los requisitos minimos de confeccién para la corbata utilizada en la Fuerza
Armada Nacional. '

2 REFERENCIAS NO

ituyen requisitos de esta
publicacion. Como
ase en ellas, que

Las siguientes nor iciones que al ser citadas en
Norma Venezol as estaban en vigencia en
toda norma e mienda a aquellos que reali
analicen la s mas recientes de las normas

lisis de tejidos en los laboratorios

€0 para la inspeccion por atribu Planes de

NCA) para inspeccion lote por lote.

s para uso militar

itos de esta Norma Venezolana%e aplican |gs siguientes definiciones:

n lazo o nudo, como adorno nto de la
el cuello de la camisa.

se pone alrededor del cuello y atada por
rticularmente Ia utilizan los hombres pu

41 La a tela para elaborar la corbata te, Pantone
Textil 19-0 plano (tafetan 1x1).

4.2 El forro de er de poliéster color Pantone ner una entretela

similar a lanilla (
4.3 Las dimensiones
Largo 1,60+ 2 cm, |
LengUeta superior en punta de lanza (7cm cada lado) con medidas de ancho entre 7 y 8 cm.
Lengieta inferior en punta de lanza (3 cm cada lado) con medidas de ancho de 4 cm.

4.4 En ninguna parte de la prenda se deben presentar manchas o decoloracién, ni cortes o huecos.
4.5 Las costuras deben ser continuas y no deben presentar defectos en las puntadas.

4.6 La corbata debe ser confeccionada con cerrado trasero por puntadas no visibles.
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COVENIN 3742:2002
5 MUESTREO
5.1 Toma de muestra

Se debe efectuar de acuerdo con la norma COVENIN 2001, segun el plan de muestreo acordado en la norma
la COVENIN 3133-1.

Para licitaciones se debe tomar el nimero de muestras segun acuerdo cliente-proveedor.
5.2 Criterios de aceptacion y rechazo

El lote sera aceptado si los resultados obtenidos de las muestras inspeccionadas se encuentran dentro de las
especificaciones establecidas en esta norma. De lo contrario, sera rechazado. Ademas, podran existir

requerimientos de comun acuerdo entre cliente y proveedor.

6 ETIQUETADO, EMPAQU

ta bordada sujetada en fo e y firme en la parte

se indica en las normas CO

6.1 Las corbatas deb
posterior, contenien

6.2 Las corbata olsas plasticas individuales y jas de cartén
N° 0,25 de 1 tas cada una. Dichas cajas de costados la
igui i re de la empresa proveedora.

trada por la Fuerza A

arcén, Wilmer; Alviarez Leal, Nels
Salvador, Luis; Gil, Maria; Gutierrez C
a, Alvaro; Mendoza Gallardo, Juan; Mol

la elaboracion de esta
I: Bornaez Fonseca, Victor;
ugo Guerrero, José; Martin
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